TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO NON SMALTATO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME FINNON EMAILLE
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG
TEXHUYECKUE XAPAKTEPHCTUKU HETNAZYPOBAHOTO KEPAMOTPAHNTA
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PHYSICAL PROPERTIES
CARATTERISTICA TECNICA
CARACTERISTIQUE TECHNIQUE
TECHNISCHE DATEN
TEXHVHECKAS XAPAKTEPVCTUKA
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*IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.

SIRACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.

ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN,
MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.

Pekomer/lyeTcs cBs3aThes C MpoekTHbIM OTAENOM ANS yKa3aHWid N0 NPaBUbHOMY MPUMEHEHMIO.

TESTING METHOD
METODICA DI PROVA
NORME DESSAIS
PRUFVERFAHREN
METO/b! UCTIbITAHIN

EN IS0 10545-2

EN1SO 10545-3

EN IS0 10545-4

EN IS0 10545-6

ENISO 10545-8

EN1SO 10545-9

EN'1SO 10545-12

ENISO 10545-13

ENISO 10545-14

DIN 51094

DIN 51130

DIN 51097

B.CR
D.M. 236/89

ASTM C1028

ANSI A137.1 (DCOF)

REFERENCE STANDARD
RIFERIMENTO NORMA
REFERENCE NORME
STANDARDWERT
CCbINKA HA HOPMY

an
(mm)

+06% 20mm

 Length and widh - Lunghezza e larghezza - Longueur et Largeur-

- Lénge und Breite - a1 wipia
« Thickness - Spessore -Epaisseur - Stirke - Tonuia 50 05
« Lineartity - Rettineita spigoli - Rectitude des arétes -

Kantengeradhet - npsWOMEIHOCTs 1708 05 15
*»Weding - Orogorlta - Orthogolte - Rechhinlket

- ODTOTOHA/HO 205 20

« Warpage - Planarts - Plnité - Ebenfichighet 05 20
- MAOCKOCTHOCT: * 4
 Appearance: percentage of acoeptable s, per lot

Aspetto: percentule di piastrele accettabil nel lotto

Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale %% min

Oberflichenbeschaffenheit Prozentsatz der Flisen, die den gefordeten

Eigenschaften entsprechen

BHeLLHt B NDOLEHT NOHEMNENO AT B 70T

Ep=0,5%

Medium value 35 N/mm? min.

sp.>=7,5mm: min 1300 N
sp. < 7,5 mm: min 700 N

175 mm® max

*Declared value
Valore dichiarato
Valeur declare'
Angegebener Wert
3asBeHHbIV MOKasaTelb

*Pass according to iso 10545-1

Test superato in accordo con iso 10545-1

Pv en accord avec norme en 10545-1

Test ueberstanden nach ISO 10545-1
Ppeay/bTar TecTa B COOTBETCTBME C is0 10545-1

*Pass according to iso 10545-1

Test superato in accordo con iso 10545-1

P en accord avec norme en 10545-1

Test ueberstanden nach 1SO 10545-1
pesyibTar TecTa B cooTBeTCTaMe € iso 10545-1

*Declared value
Valore dichiarato
Valeur declare'
Angegebener Wert
‘3asiB/IeHHbIA NOKa3aTeNb

*Declared value
Valore dichiarato
Valeur declare’
Angegebener Wert
3asiBeHHbIV MOKasaTe/lb

UB min.

*Class 3 min.
Classe 3 min
Classe 3 min
Gruppe 3 min.
MwH. knacc 3

No noticeable color change.

Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore.

Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs

Die Muster dirfen keine sichtbaren Farbveranderungen aufweisen

HE AOJXHBI NPEACTABNATL 3HAUUTENbHbIE U3MEHEHUS LBeTa

If needed

Dove richiesto

Si demande
Nach anforderung
Ioe cnepyet

PRODUCT VALUES

VALORE PRODOTTO

VALEUR PRODUIT

PRODUKT WERTE

TIOKASATENA MPOAYKLIMI.

Unrectified Rectified
Conforme Conforme
Conforme Conforme
Conforming Conforming
Erfiillt Erfiillt
CooTBeTcTBYET CootsetcTByeT
Average

Medio - Moyenne - Mittelwert - CpegHuin

Ep=<01%

Conforme
Conforme
Conforming

Erfiillt
CooTBeTcTBYET

Conforme
Conforme
Conforming

Erfiillt
CooTBeTcTBYET

Average
Medio - Moyenne - Mittelwert - CpegHuin

<150 mm?

6,2 MK-1

Resistant
Resistente
Widerstandsfahig
Résistants
YcTon4menin

Resistant
Resistente
Widerstandsfahig
Résistants
YcToiumeblin

Resistant*
Resistente
Widerstandsfahig
Résistants
YcTonumselin

Resistant*
Resistente
Widerstandsfahig
Résistants
YcTonumeein

UA

Resistant*
Resistente
Resistants
Widerstandsfahig
YcTon4mebin

More or equal to that of marble and granite
Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti
Supérieur ou égal & celui des marbres et des granits
Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit
OMbLUMIA AK PABHBI MPaMopam ¥ rpaHuTa

No alteration after testing

Materiale inalterato dopo il test

Aucune altération relevee

Keine Verdnderung nach dem Test

matepuan 6e3 n3MeHeHuin Nnocne Tecta

Matt finish: R10* / Chiselled finish: R11*

Matt finish: A* / Chiselled finish: A+B*

50,4*

20,60 DRY, >0,60 WET*

>0,42 WET*

.

* THE FEATURE IS VALID FOR THE TILES AND NOT FOR THE DECORS
LA CARATTERISTICA VALE PER | FONDI E NON PER | DECORI
DAS MERKMAL IST NUR GULTIG FUR DIE FLIESEN UND NICHT FUR DIE DEKORE
LA CARACTERISTIQUE EST VALABLE SEULEMENT POUR LES UNIS ET PAS POUR LES DECORS
XapakTepncTuka 0THOCMTCS K (DOHOBOW MAUTKE, HO HE K AeKopam



